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In unseren Adern fliet Farbe.

Arova Pro 1341

Wasserbasierte Laubholzbeize in zwei Qualitdten flr ein porenbetontes, antikes Beizbild oder fiir
ein nicht porenbetontes Beizbild, speziell fiir Industrie

PRODUKTBESCHREIBUNG

Allgemeines Wasserbasierte Laubholzbeize mit hoher Lichtechtheit in zwei Qualitaten:

® Arova Pro IPO mit mikronisierten Pigmenten zur Erzielung eines
strukturbetonten Beizeffektes auf grob- und feinporigen Laubhdlzern
und eines markanten, negativen Beizbildes auf Nadelholzern.

® Arova Pro EGA mit Spezialfarbstoffen fiir einen nicht porenbetonten
Beizeffekt.

Die beiden Qualitdaten sind mit wasser- und l6semittelbasierten Holzlacken

uberlackierbar.

Besondere Eigenschaften und
Priiffnormen

EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR®

® Franzosische Verordnung DEVL1104875A
- Kennzeichnung von Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen
I von fliichtigen Schadstoffen: A+
Anwendungsgebiete Fiir Mébel, Innenausbauten, Wandvertafelungen und Holzdecken.
— Das Produkt ist in Abhdngigkeit des eingesetzten Mobellackes fiir
N Oberflachen im Mobel- und Innenausbau in den Verwendungsbereichen Il -
IV gemaR ONORM A 1610-12 geeignet.

Anwendung in Kombination mit einem geeigneten Decklacksystem.

VERARBEITUNG
Verarbeitungshinweise ® Bitte Produkt vor Gebrauch und wiahrend der Verarbeitung gut
aufrithren.
"ﬁ £+1;°c ® Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens + 15 °C ist
erforderlich.

® Firdie industrielle Verarbeitung auf Spritzautomaten geeignet.

Ein Beizauftrag mit Airmix- oder Airless-Niederdruckgerat ist ebenfalls
maglich.

® Holzarten mit wenig Saugvermdgen verlangen einen geringeren
Auftrag als Holzarten mit starker ausgepragtem Saugvermégen.

® Verschiedene Holzarten wie Eiche, diverse Exotenhdlzer, etc. enthalten
wasserlosliche Inhaltsstoffe, die durch Ablackieren mit wasserbasierten
Mobellacken aktiviert werden. Zur Vorbeugung von Verfarbungen oder
Markierungen, empfehlen wir daher bei inhaltsstoffreichen Holzern ein
Vorgrundieren mit Aduro Primer (2523).
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ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Telefon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, E-Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Kidufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete
und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Uber Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Kaufer/Anwender eigenverantwortlich,” weshalb
empfohlen wird, ein Musterstiick zur Uberpriifung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Ubrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle fritheren Merkblatter
verlieren mit dieser Ausgabe ihre Giiltigkeit. Anderungen der GebindegroRen, Farbtone und verfiigbaren Glanzgrade vorbehalten.



Arova Pro

®  Durch Berithrung der Flussigbeize mit Metall verdndert sich der Farbton.

® Produkt aus dem Applikationsgerat oder mit Holzstaub verunreinigtes
Produkt nicht mehr in das Originalgebinde zurtickleeren.

® Jegliche Veranderung des Verarbeitungsablaufes, der
Umweltbedingungen, die Nichtbeachtung von Hinweisen oder die
Verwendung nicht angefiihrter Produkte koénnen das Ergebnis
unglinstig beeinflussen.

® Beachten Sie bitte unsere ARL 110 - Arbeitsrichtlinien fiir das Beizen von

Holz.
Auftragstechnik Becherpistole
E Spritzdiise @ (mm) 1,5
Sm Spritzdruck (bar) 1,5-2,5
Ergiebigkeit pro Auftrag (m?/1) 8
Auftragsmenge pro Auftrag (g/m?) 30-40

Die angegebene Ergiebigkeit versteht sich inkl. Spritzverlust.

Form und Oberflachenbeschaffenheit des Werkstiicks sowie Applikationsart
beeinflussen den tatsachlichen Verbrauch. Exakte Verbrauchswerte sind nur
durch eine vorherige Probebeschichtung zu ermitteln.

Trockenzeiten Uberlackierbar (I16semittelbasierte Lacke) 12 Stunde(n)

bei 23°Cund 50% r.F. -

(bei un rF) Uberlackierbar (wasserbasierte Lacke) 5 Stunde(n)

In  Abhdngigkeit der Anlagenparameter muss eine Abdunstzeit
12h beriicksichtigt werden. Keine forcierte Trocknung, bis das Produkt

vollstandig ins Holz eingezogen ist.

Bei den genannten Zahlen handelt es sich um Richtwerte. Die Trocknung ist
abhdngig von Untergrund, Schichtdicke, Temperatur, Luftaustausch und
relativer Luftfeuchte.

Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden!

Reinigung der Arbeitsgerite Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

r Y 74 Fur die Entfernung von angetrockneten Produktresten empfehlen wir Aqua-
------ Cleaner (8029) (1:1 mit Wasser verdinnt).

!
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8029
UNTERGRUND

Untergrundart Fein- und grobporige Laubhdlzer
Besonders empfohlen fiir Arova Pro IPO: Eiche, Esche und Nussbaum
(porenbetont) und fiir Arova Pro EGA: Buche, Ahorn, Kirschbaum, Nussbaum,
Eiche und Esche.

Untergrundbeschaffenheit Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfihig, frei von trennenden
Substanzen wie Fett, Wachs, Silikon, Harz etc. und frei von Holzstaub sein,
sowie auf Eignung zur Beschichtung gepriift werden.

Untergrundvorbereitung Holzschliff:

Arova Pro IPO: Kérnung 150 - 180
Arova Pro EGA: Kérnung 180 — 220

Wassern des geschliffenen Holzes und nach Trocknung Glattschliff mit
Kérnung 180 - 220 ist vorteilhaft; bei Eiche massiv ist dieser Arbeitsschritt
unbedingt erforderlich.
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Arova Pro

BESCHICHTUNGSAUFBAU

Beizauftrag GleichmiRig und mit geringem Uberschuss 14ngs zur Holzfaserrichtung nass
in nass auftragen, sodass die Flachen leicht feucht erscheinen.

Folgebeschichtung Das Produkt ist sowohl mit wasser- als auch l6semittelbasierten ADLER
Méobellacken liberarbeitbar. Fiir helle Beizfarbtone und Colortone empfehlen
wir grundsatzlich die Verwendung von lichtechten Lacken wie z. B. Bluefin
Resist (2963) oder Aduro Legnopur (2513) oder UV-hdrtende Lacksysteme wie
z.B. Bluefin Multilux U (3851) oder Innolux Mehrschichtlack (2790). Beim
Einsatz nicht lichtechter Lacktypen ist damit zu rechnen, dass der Endfarbton
geringfligig gelblich erscheint; bei Alterung verstarkt sich dieser Effekt.

BESTELLHINWEISE

GebindegroRen 10kg, 25kg, 120 kg

Farbténe/Glanzgrade Bei der Reihe Arova Pro(1341)handelt es sich ausschlieBlich um
Sonderfarbtone, die jeweils nach Kundenanforderungen eingestellt werden.

m Arova Pro IPO bei Bedarf mit Arova Pro IPO Farblos (1341500100) Farblos
aufhellen.
Arova Pro EGA bei Bedarf mit Arova Pro EGA Farblos (1341500200) Farblos
aufhellen

Die Qualitaten nicht mischen.

Bei starkem Verdiinnen kann es durch die Eigenfarbe des Holzes und die
natiirliche Holzvergilbung im Lauf der Zeit zu einer merkbaren
Farbtonverschiebung kommen.

Vor Beginn der Beizarbeiten soll stets auf dem Originalholz eine
Probebeizung durchgefiihrt und mit dem vorgesehenen Lack uberlackiert
werden, um den Endfarbton beurteilen zu kénnen. Fiir eine Kommission nur
Beize der gleichen Charge verwenden.

Zusatzprodukte Aduro Legnopur (2513)
Aduro Primer (2523)

Aqua-Cleaner 8029 (8029)
Bluefin Multilux U (3851)
Bluefin Resist (2963)

Innolux Mehrschichtlack (2790)

Bitte die jeweiligen technischen Merkblatter der Produkte beachten.

WEITERE HINWEISE

Haltbarkeit/Lagerung Mindestens 1Jahr(e) in original verschlossenen Gebinden.

s

Kihl, aber frostfrei lagern.

Sicherheitstechnische Angaben  Das Produkt ist nur fiir die industrielle und gewerbliche Verarbeitung

geeignet.
Das Einatmen von Lackaerosolen bei Spritzapplikation muss generell
vermieden werden. Dies ist durch die fachgerechte Anwendung einer

Atemschutzmaske (Kombinationsfilter A2/P2) gewdhrleistet.

Ndhere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und
Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehdrigen
Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter www.adler-lacke.com
abgerufen werden.
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