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In unseren Adern flief3t Farbe.

STENY & PODLAHY

Bezfarebny vysoky lesk

Zrkadielko, zrkadielko, povedz Ze mi, kto ma najkrajsi

vysoky lesk? B9 03.09.2014

Ceresiia, slivka, vlassky orech: ,look" vysokého lesku u uslachtilych drevin sa tu opat

zastavil a pre lakovacov predstavuje vyzvu: pretoZe iba Cisté, trpezlivé a precizne prace Pouzité produkty
garantuju perfektny vysledok. ADLER poradi krok za krokom, na €o treba pri

bezfarebnom vysokom lakovani davat’ pozor.

Spravny podklad i
Kazdé drevo je mozné nalakovat’ do vysokého lesku. Samozrejme obzvlast pekny
vysledok je na uSl'achtilych, Zilnatych, tmavych drevinach. Technik z ADLERu Klaus

Moser sa rozhodol pre CereSiiovu dyhu. Arova Classic

Aduro Fiillgrund HT


https://www.pullex.sk/produkty/moridla/vodourieditelne-moridla/arova-classic~p783
https://www.pullex.sk/produkty/povrchova-uprava-nabytku/rozpustadlove-laky-2k/aduro-fuellgrund-ht~p825

Pracovné kroky

KROK 1: MORENIE

Pomocou moridla ADLER ADLER Aqua-Classic v odtieni

Bernstein doda ceresni Klaus Moser urcité, usl'achtilé ,nieco”.

KROK 2: PLNENIE

Predpokladom pre bezchybny vysoky lesk si dobre vyplnené
plochy. Podl'a druhu a pérovitosti pouZitej dreviny je potrebnych
menej alebo viac vrstiev plnica ADLER PUR-Fiillgrund. V
tomto pripade bude potrebné naniest tri az Sest’ vrstiev, tie prvé
trochu redsSie (menej syte), aby sa predislo bublinam, tie d’alSie
syte. Po kazdom nanose je potrebny ¢as schnutia minimalne 5
hodin. Pri viacerych vrstvach sa doba schnutia medzi
jednotlivymi aplikdciami predlZuje.


http://1304-aqua-classic~p142477
http:/pur-fullgrund-farblos~p7621

KROK 3: MEDZIBRUSENIA

Kazda plniaca vrstva sa pred d’al§im nanosom musi

prebrusit’. Obvykle sa v praxi pouZiva excentrickd briska (ale
pozor: neprebrusit’!), zrnitost’ je pritom stale jemnejSia: od 320
pre prvu vrstvu az po 500 pre tu tretiu. ,, Nesmil zostat’ Ziadne
lesklé miesta, to by neskér bolo vidno," hovori Klaus Moser.
Posledné briisenie sa odporti¢a urobit' ru¢ne pozdiz vlakien,
pretoZe od excentrickej briusky by mohli ostat’ kruhové ryhy.

KROK 4: CISTENIE

Skor nez budete pokracovat v praci a nanasat leskly lak, plochy
od brisneho prachu starostlivo ocistite pomocou vzduchového
prudu a Specialnej, prach-viaziicej handry!



KROK 5: LAKOVANIE S VYSOKYM
LESKOM

Klaus Moser tu nanesie dve vrstvy PUR-Glanzlack. Prvi vrstvu
treba nechat’ schndt’ asi tri hodiny, potom naniest’ druhi vrstvu.
Bez medzibrusenia! Kym sa méZe povrch lestit, musi sa dodrzat’
doba schnutia minimalne tri dni.

KROK 6: BRUSENIE ZA MOKRA

Ked je leskly lak (PUR Glanzlack) uschnuty, vyzera to uz
naozaj dobre - predovSetkym vtedy, ked' pracujete bez

prachu. Kto chce ale naozaj perfektny vysoky lesk, eSte
neprestava, ale pokracuje leStenim. Najprv sa brtisi namokro:
rozpraste vodu na plochu a postupne vybruste zrnitostami 1000,
1500 a 2000.


http:/pur-glanzlack~p820

KROK 6: LESTENIE

Najprv na plochu naniest” hrubu lestiacu pastu a lestit’ s ovéim
rinom; potom to isté zopakovat’ jemnou leStiacou
pastou a penou.

Zostatok lestiacej pasty odstranit’ mikrovldknovou handrou a
nakoniec, najlepsie rucne, vylestit' politiirou na vysoky
lesk. Odporicané lestiace latky najdete v naSej smernici.




Pouzité produkty

CereStiova dyha

ADLER Aqua-Classic, odtiefi Bernstein

ADLER PUR-Fiillgrund

ADLER PUR-Glanzlack

VYSLEDOK

ADLER-technik Klaus Moser v zrkadle vysledku. Vyuceny
stolar pracuje u nas uz 12 rokov v oddeleni ADLER-aplikacnej
techniky pre nabytkarstvo a tu nam ukazal, ako sa dostat’ k
lesklému vysledku.


http:/aqua-classic~p142477
http:/pur-fullgrund-farblos~p7621
http:/pur-glanzlack~p820

Galéria







